
Kalksteenmeel attestnr Cement 1 Cement 2
Calcitec 2001A 13707 CEM I 52,5 R ENCI, Rotterdam  

14607 CEM III A 52,5 N ENCI, Rotterdam  
04407 CEM I 52,5 N ENCI, IJmuiden  
13757 CEM I 52,5 R ENCI, Rotterdam Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
14007 CEM III/B 42,5N LH/SR Enci, Ijmuiden CEM I 52,5 R ENCI, Rotterdam
11707 CEM II/B-S 52,5 N ENCI Rotterdam  
16307 CEM I 52,5 N Heidelberg Cement Geseke-Elsa  
03657 CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk Milke, Geseke (D) Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
03607 CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk Milke, Geseke (D)  
03707 CEM I 52,5 R Dyckerhoff Geseke  
00407 CEM I 42,5 R Wittekind, Erwitte (D)  
14407 CEM III/A 42,5 N Holcim WestZement, Schwelgern (D) (leeg)
15407 CEM III/B 42,5N LH/SR Enci, Ijmuiden CEM I 52,5 N ENCI, IJmuiden
14907 CEM I 42,5 N Dyckerhoff, Lengerich (D)  
15507 CEM I 52,5 R Valderrivas, Autovia Sevilla-Málaga, Km. 7,4 (S)  
15207 CEM III/B 42,5 N LH/SR HCM, Moerdijk CEM I 52,5 R Valderrivas, Autovia Sevilla-Málaga, Km. 7,4 (S)
12507 CEM III/A 42,5 N Spenner Zement, Duisburg (D)  
04607 CEM I 52,5 N Spenner Zement, Erwitte (D)  
16207 CEM I 52,5 R Cemminerals, Ertvelde (B)  
02607 CEM I 52,5 N Holcim, Obourg (B)  
16907 CEM III/A 42,5 N VVM, Rieme  
14207 CEM I 52,5 R VVM, Rieme  
16607 CEM III/A 42,5 N Holcim, Dortmund (D)  
15007 CEM I 52,5 R CBR, Lixhe (leeg)

Calcitec 2001M 02602 CEM I 52,5 N Holcim, Obourg (B)  
03602 CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk Milke, Geseke (D)  
04602 CEM I 52,5 N Spenner Zement, Erwitte (D)  
09102 CEM III/B 42,5 N LH/SR Dyckerhoff, Neuss (D) CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
11902 CEM III/B 42,5 N LH/SR Dyckerhoff, Neuss (D) CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Geseke (D)
12502 CEM III/A 42,5 N Spenner Zement, Duisburg (D)  
13702 CEM I 52,5 R ENCI, Rotterdam  
14402 CEM III/A 42,5 N Holcim WestZement, Schwelgern (D)  
14602 CEM III A 52,5 N ENCI, Rotterdam  
14902 CEM I 42,5 N Dyckerhoff, Lengerich (D)  
15202 CEM III/B 42,5 N LH/SR HCM, Moerdijk CEM I 52,5 R Valderrivas, Autovia Sevilla-Málaga, Km. 7,4 (S)
00702 CEM I 52,5 N CBR, Lixhe (B)  
11702 CEM II/B-S 52,5 N ENCI Rotterdam  
14002 CEM III/B 42,5N LH/SR Enci, Ijmuiden CEM I 52,5 R ENCI, Rotterdam
15402 CEM III/B 42,5N LH/SR Enci, Ijmuiden CEM I 52,5 N ENCI, IJmuiden
14752 CEM I 52,5 N VVM, Rieme Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
14552 CEM I 52,5 N VVM Antwerpen Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
14502 CEM I 52,5 N VVM Antwerpen  
15102 CEM III/A 42,5 N Cemminerals, Ertvelde (B)  
16202 CEM I 52,5 R Cemminerals, Ertvelde (B)  
03702 CEM I 52,5 R Dyckerhoff Geseke  
16602 CEM III/A 42,5 N Holcim, Dortmund (D)  
15502 CEM I 52,5 R Valderrivas, Autovia Sevilla-Málaga, Km. 7,4 (S)  
00402 CEM I 42,5 R Wittekind, Erwitte (D)  
04402 CEM I 52,5 N ENCI, IJmuiden  

Conovfil CR98 02605 CEM I 52,5 N Holcim, Obourg (B)  
03655 CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk Milke, Geseke (D) Ecocem Benelux B.V., Moerdijk
04405 CEM I 52,5 N ENCI, IJmuiden  
04605 CEM I 52,5 N Spenner Zement, Erwitte (D)  
09105 CEM III/B 42,5 N LH/SR Dyckerhoff, Neuss (D) CEM I 52,5 R Dyckerhoff, Lengerich (D)
12505 CEM III/A 42,5 N Spenner Zement, Duisburg (D)  
13705 CEM I 52,5 R ENCI, Rotterdam  
14005 CEM III/B 42,5N LH/SR Enci, Ijmuiden CEM I 52,5 R ENCI, Rotterdam
14405 CEM III/A 42,5 N Holcim WestZement, Schwelgern (D)  
14605 CEM III A 52,5 N ENCI, Rotterdam  
15405 CEM III/B 42,5N LH/SR Enci, Ijmuiden CEM I 52,5 N ENCI, IJmuiden
03605 CEM I 52,5 R HeidelbergCement Werk Milke, Geseke (D)  
15105 CEM III/A 42,5 N Cemminerals, Ertvelde (B)  
16205 CEM I 52,5 R Cemminerals, Ertvelde (B)  
15205 CEM III/B 42,5 N LH/SR HCM, Moerdijk CEM I 52,5 R Valderrivas, Autovia Sevilla-Málaga, Km. 7,4 (S)
15505 CEM I 52,5 R Valderrivas, Autovia Sevilla-Málaga, Km. 7,4 (S)  
01305 CEM I 42,5 N Dyckerhoff, Lengerich (D)  
16905 CEM III/A 42,5 N VVM, Rieme  
14205 CEM I 52,5 R VVM, Rieme  
16605 CEM III/A 42,5 N Holcim, Dortmund (D)  

CONOVATION ATTESTEN.  
Vanaf september 2024


